
 

 

 

 

Studio di vulnerabilità statica e sismica 
degli edifici scolastici comunali: 

Elementare “Bandello” e Materna “Guerra” 
 
 
 

ALLEGATO 11 
 

 

Schede Tecniche Carote 





STRUTTURA: COMUNE:

CAMPIONE: Palestra - CE-2 CODICE IDENTIFICATIVO: MATERIALE: c.a.

Palestra (copertura) - Trave [41-42]

PROFONDITA' CARBONATAZIONE :

6 cm 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA CAROTA

SCHEDA IDENTIFICATIVA DI CAROTE  PRELEVATE DA STRUTTURE

Scuola Elementare Bandello -Palestra Castelnuovo Scrivia (AL)

FOTOGRAFIA DELLA CAROTA INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE

Diametro: [mm] Altezza Tot: [mm] Area:

Massa: [kg] Volume: [m3] Massa Volumica: [kg/m3]

Dilavamento malta: no Presenza di lesioni: No Tipologia di lesioni:

Presenza di cavità: Inclusioni varie: no Tipologia di inclusioni:

R: [µs] V media: [m/s] Modulo elastico : [Kg/cmq]

 

F: [KN] [N/mm2]

INDAGINE ULTRASONICA

CARATTERISTICHE GENERALI

\

micropori \

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA CAROTA

94.18 94.14 69.6285 [cm2]

1.495 6.56E-04

29.4 3206 228515.15

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

98.7 Rcar: 14.2

2'280



STRUTTURA: COMUNE:

CAMPIONE: Palestra - CE-1 CODICE IDENTIFICATIVO: MATERIALE: c.a.

Palestra (piano terra) - Pilastro [41]

PROFONDITA' CARBONATAZIONE :

Completamente carbonata

SCHEDA IDENTIFICATIVA DI CAROTE  PRELEVATE DA STRUTTURE

Scuola Elementare Bandello -Palestra Castelnuovo Scrivia (AL)

FOTOGRAFIA DELLA CAROTA INDIVIDUAZIONE DELLA POSIZIONE

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA CAROTA

Diametro: [mm] Altezza Tot: [mm] Area:

Massa: [kg] Volume: [m3] Massa Volumica: [kg/m3]

Dilavamento malta: no Presenza di lesioni: No Tipologia di lesioni:

Presenza di cavità: Inclusioni varie: no Tipologia di inclusioni:

R: [µs] V media: [m/s] Modulo elastico : [Kg/cmq]

 
 

F: [KN] [N/mm2]

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA CAROTA

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

189.7 Rcar: 27.3

INDAGINE ULTRASONICA

25.3 3664 298335.06

\

micropori \

94.20 92.80 69.6581 [cm2]

1.444 6.47E-04 2'232

CARATTERISTICHE GENERALI


